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摘 要 目的 评估 从 1993~2003 年期 间 ，在托 里诺 大学修 复科及几个私人 门诊

制作 的树脂 粘结 固定局部 义齿 的生存率 。

材 料和 方法 整个 分析包 括 以下 变量 :基 牙 的预 备 ，制作 粘结 固定局部

义齿 的合 金 的种类 ，金属粘结 界 面 的处理 和预备 ，粘结 时 的隔湿方法 ，粘

结剂 的种类 ，修复体类 型 ，基牙数 目，修复体 中包 含 的缺失牙 的数 目。

结果 以第 1次脱 粘结或 失 败为准 ，所测量 的五年生存 率是 85%，ro 年

生存 率是 71%。

结论 在修 复体粘结 时使用橡皮 障会减少脱粘结 的危 险性 ，而其它 的参

数对生存率 的影 响没有差 别 。

粘结局部 义齿是一种修 复缺失 牙的保守 方法 ，并且 可

作为 叮摘局 部 义齿 的附着 基 牙 。)和传统 义齿 相 比 ，粘

结固定局部 义齿有一些 优势 ，包括保存 牙体组织 和减

少费用 然而 ，人们对使用这种类 型修 复的 长期 可靠

性仍有疑 问二文献所报告 的生存率也变化很大 ，有 时

结论甚至是相互 矛盾 的 _、本研究 的 目的是评估在托里

诺大学修 复科 和儿 个私 人 门诊 治疗 的患 者 中所戴用 的

粘结固定局部 义齿 的生存 率、)

复体类 型 (粘 结修 复体 、牙周夹板 、可摘 局部 义齿 的粘

结性 附着体 )，基牙数 目，修 复体 中包 含 的缺失 牙 的数

目。以第 l次脱粘结或失败 为准 ，用 K一P分析法评价

粘结 固定局部 义齿 的生存率 ，用 COX模 型来评测影响

预后 的因素 。

结果

材料和方法

用于评 估 生 存 率 的 粘 结 lkI定 局 部 义齿 完 成 于 !993 -

2003 年期 间 。。整 个 分 析 包 括 以下 几 个 变 量 :基 牙 的 预

备，制作 粘 结 固定 局 部 义齿 所 用 的合 金 的种 类 ，金 属 粘

结界面 的处 理 和 预 备 (喷 砂 、电酸 蚀 、辅 助 固位 结 构 )，

粘结时的隔 湿 方 法 (橡 皮 障或 棉 卷 )，粘结 剂 的种类 ，修
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在 修 复 科 和 4个 私 人 门诊 的 94个 患 者 中 ，共 戴 有 10C

个 粘 结 固定 局 部 义齿 (51 个 粘 结 修 复 体 ，犯 个 牙 周 夹

板 ，17 个 用 于 可 摘 局 部 义齿 的粘 结 性 附 着 体 )，其 中有

47个 修 复 体 的戴 用 者 为 男 性 ，53个 修 复 体 的戴 用 者 为

女 性 ，总 共 有 429个 基 牙 和 86 个 缺 失 牙 ，平 均 年 龄 53

岁 。大 部 分 基 牙 预 备 有 轴 沟 固位 (用 口内描 记 仪 制 备 的

固 位 沟 ，Axidrive〔Teknital〕)，大 部 分 桥 架 (86% )采 用

普 通 金 属 铸 造 。 大 部 分 粘 结 固定 局 部 义 齿 (92% )用 喷

砂 和 电 酸 蚀 处 理 金 属 粘 结 面 。69 %的病 例 所 使 用 的 粘

结 剂 是 panavia(Kurara只Medical)。79%的病 例 术 区 的
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